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Doporučená skladba kombinovaného ochranného povlaku








	Typ nátěrového systému:   
	Kombinovaný ochranný povlak

	Stupeň korozní agresivity atmosféry:
	C4 - C5

	
	

	Úprava podkladu před aplikací:
	otryskání na stupeň:
	Sa 2,5

	
	
	

	1. Metalizace: Zinacor 850
	slitina ZnAl v drátu



	    Doporučená tloušťka vrstvy:               
	1 ( 120 (m



	2. Nátěrová hmota: S 2132
	základní epoxidový dvousložkový nátěr



	    Doporučená tloušťka suché vrstvy:               
	1 ( 60 (m



	3. Nátěrová hmota: U 2066
	email jednosložkový polyuretanový



	    Doporučená tloušťka suché vrstvy:               
	1 ( 60 (m



	Celková tloušťka povlaku
	240 (m

	
	

	
	

	Způsob aplikace:
	dle technických listů povlaků a nátěrových hmot


